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О повышении коррозионной стойкости серебра

На сегодняшний день стремительно развиваются все отрасли
промышленности. Во многих из них используют серебро в чистом виде и
сплавах. Но не смотря на свое «благородство» серебро поддается
коррозионному разрушению. Существует несколько способов защиты серебра
от потускнения. Одним из них является пассивация металла. Наиболее часто
пассивацию серебра проводят в электролите, приготовленном на основе
хромата. Таким способом получают качественное защитное покрытие, но
применение вышеуказанного раствора пассивации экологично небезопасно, так
как соединения 6-валентного хрома токсичны.

Целью работы является применение нового экологически безопасного
электролита пассивации серебра на основе оксометаллатов.

В работе были получены конверсионные покрытия на основе
оксометаллатовс разным содержанием пассиватора, а также при разной
времени обработки с целью определения оптимального режима. Изучение
коррозионных характеристик образцов проводили методом поляризационного
сопротивления. Поляризационные зависимости снимали в 1 М водном растворе
NaNО3 с помощью потенциостата IPC-pro 8.64 при скорости развертки
потенциала 10 мВ/с.

Исходя из полученных данных использование оксометаллатов в роли
пассиватора неизбежно сказывается на коррозионных характеристиках
конверсионного покрытия. Сопоставление поляризационных зависимостей
чистого серебра и запассивированных образцов при разной концентрации
реагентов и времени пассивации позволяет судить о защитных свойствах
покрытий.

Из зависимостейможно сделать вывод, что за счет пассивной пленки
потенциал свободной коррозии с увеличением концентрации пассиватора
сместился в сторону более электроотрицательного значения потенциала, то есть
усложняется катодная реакция коррозионного процесса, при этом сила тока
уменьшается на целый порядок величины.

На основании расчетных данных была определена оптимальная
концентрация реагентов раствора и время обработки. Расчетные данные
свидетельствуют о том что полученное конверсионное покрытие на
поверхности, серебра обладает качественными коррозионностойкими
характеристиками, при этом применение разработанного раствора не только
экологически безопасно, но и эффективней известного раствора на основе
хромата в 2 раза.


