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Рассмотрен процесс структурных превращений в
поверхностном слое закаленной гильзы цилиндров при
трении, приводящий к образованию вторичного аусте-
нита. Выявлены взаимосвязь между износом и количе-
ством вторичного аустенита для гильз цилиндров и ме-
ханизм их изнашивания. Табл. 1. Ил. 05. Библиогр. 8
назв.
